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по теме: « Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси»
1. Какую массу оксида серы (IV) можно получить при обжиге 300г сульфида цинка, содержащего 3 5 примесей?
2. Какую массу углекислого газа можно получить при термическом разложении 600 г природного известняка, содержащего 10% примесей?

3. Какую массу молибдена можно получить из 90г оксида молибдена (VI) , содержащего 8% примесей, при его восстановлении водородом?

4. Какая масса силицида магния получается при взаимодействии 60г кремния, содержащего 5% примесей, с магнием?

5. Какую массу вольфрама можно получить при восстановлении водородом 145 г руды, содержащей оксид вольфрама (VI) и  примеси, массовая доля которых 20%?

6. Какую массу марганца можно получить при восстановлении 90 г оксида марганца (IV) , содержащего 5% примесей, алюмотермическим способом

7. Какую массу азотной кислоты можно получить из 90 г натриевой селитры, содержащей 4% примесей?

8. Какую массу железа можно получить из 960 г оксида железа (III) при восстановлении его оксидом углерода (II), если массовая доля примесей составляет 5 %?

9. какую массу хрома можно получить при восстановлении 380 г оксида хрома(III) содержащего 20% примесей, алюмотермическим способом?

10. При взаимодействии 10.8 г безводного карбоната натрия с избытком азотной кислоты получили 2,24 л углекислого газа. Вычислите массовую долю примесей в карбонате.

